Tabel 1. Hasil pengujian profil hidogel mukoadhesif metronidazol
	Kode Formula
	Variabel
	Index Pengembangan
(%/Jam)
	Kekuatan Mukoadhesif (N/cm2)
	Persentase kumulatif obat (t240)
(%)

	
	X1
	X2
	
	
	

	F1
	-1
	-1
	60,691±1,775
	0,141±0,007
	68,319±1,044

	F2
	1
	-1  
	48,845±1,186
	0,164±0,011
	65,618±2,307

	F3
	-1
	1
	139,667±0,710
	0,183±0,005
	55,633±2,001

	F4
	1
	1
	96,583±0,770
	0,192±0,006
	66,672±1,808

	
	
	
	
	
	

	Level Variabel
	Konsentrasi rendah (-1)
	Konsentrasi tinggi (1)

	Kitosan (%)
	0,5
	1

	Na Karboksimetilselulosa (%)
	1,5
	3


Keterangan: kitosan dilarutkan dalam 10  mL larutan asam asetat 1%; natrium karboksimetilselulosa dilarutkan dalam 10 mL Akuades. Metronidazole yang digunakan sebanyak 250 mg : larutan CaCl2 10 mL


Gambar 1. Grafik Hasil Uji Pengembangan Hidrogel metronidazol Dalam dapar asetat pH 1,2

Gambar 2. Diagram Hasil Uji Kekuatan Mukoadhesif pada berbagai seri konsentrasi kitosan dan natrium karboksimetilselulosa pada berbagai formula
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Gambar 3. Grafik hubungan antara profil obat terdisolusi dengan lama uji disolusi
Tabel 2. Parameter Pelepasan Obat dari Hidrogel ; n=3
	Formula
	Orde Nol
	Orde Satu
	Higuchi

	
	k (menit-1)
	r2
	k (menit-1)
	r2
	k (menit-1)
	r2

	1
	0,154 ± 0,001
	0,715 ± 0,034
	0,003 ± 0,000
	0,641 ± 0,031
	3,0050 ± 0,0185
	0,8741 ± 0,0257

	2
	0,864 ± 0,612
	0,717 ± 0,093
	0,004 ± 0,001
	0,545 ± 0,081
	3,5562 ± 0,3636
	0,8651 ± 0,0766

	3
	0,169 ±0,007
	0,876 ± 0,035
	0,005 ± 0,000
	0,753 ± 0,068
	3,1390 ± 0,1242
	0,9684 ± 0,0199

	4
	0,203 ± 0,008
	0,692 ± 0,031
	0,005 ± 0,000
	0,756 ± 0,020
	3,9887 ± 0,1610
	0,8549 ± 0,0278


Keterangan : n=jumlah data; r2= koefisien determinasi; k= konstanta pelepasan obat


Tabel 3. Hasil Perhitungan Model Pelepasan Berdasarkan Persamaan Kosmeyer peppas; n=3
	Formula
	Kosmeyer Peppas

	
	k (menit-1)
	r2
	nb

	1
	0,0014  ± 0,0000
	0,9538 ± 0,0106
	0,2226 ± 0,0007

	2
	0,0021  ± 0,0004
	0,8916 ± 0,0619
	0,3653 ± 0,0515

	3
	0,0022  ± 0,0001
	0,9736 ± 0,0259
	0,3437 ± 0,0072

	4
	0,0023  ± 0,0001
	0,927 ± 0,014
	0,4023 ± 0,0000


Keterangan : n=jumlah data; nb=koefisien difusi; r2= koefisien determinasi; k= konstanta pelepasan obat
[bookmark: _GoBack]Tabel 4. Hasil analisis regresi desain faktorial
	Koefisien 
	B0
	b1
	b2
	b12
	R2

	Indeks Pengembangan (%/Jam)
	-0,710
	3,141  
	5,791
	– 3,209
	0,999

	Kekuatan Mukoadhesif (N/Cm2)
	0,061
	0,075
	0,037
	– 0,018
	0,912

	pelepasan Obat t240 (%)
	97.44536
	32,88108
	-17,61726
	18,31983
	0,915


 
Tabel 5. Hasil Pengujian dan Analisis Parameter Formula Optimum;n=3±SD
	Parameter
	Hasil Prediksi
	95% PI low
	95% PI high
	Hasil Uji
	Signifikansi

	Kemampuan Mengembang (%)
	96,582
	95,42
	97,74
	96,562 ± 0,047
	p>0,05

	Kekuatan Mukoadhesif (N/Cm2)
	0,192
	0,18
	0,20
	0,190 ± 0,004
	p>0,05

	Pelepasan obat (%)
	66,672
	3,71
	4,27
	67,457 ± 2,427
	p>0,05


Keterangan :  n = jumlah data; PI = prediction interval
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