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Gambar 1. Spektra IR adsorben kulit mangga termodifikasi asam sulfat (a) sebelum menyerap emas dan (b) setelah menyerap emas
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Gambar 2.  Permukaan adsorben kulit mangga termodifikasi asam sulfat menggunakan SEM (a) sebelum menyerap emas dan (b) setelah menyerap emas

Gambar 3. Persen adsorpsi Au(III) oleh adsorben kulit mangga termodifikasi asam sulfat
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Gambar 4. Kapasitas adsorpsi emas oleh adsorben kulit mangga termodifikasi asam sulfat
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Gambar 5. Grafik Au(III) teradsorpsi oleh adsorben kulit mangga termodifikasi asam sulfat
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